
VEDLEGG D Miljøsaneringsbeskrivelse Storetveit skole - Idrettsbygg (Blokk K)

Vurdering av analyseresultat ALS

ELEMENT Enhet

P01 Storetveit skole - 

Gulvbelegg 282 

Gulvbelegg

P02 Storetveit skole - 

innvendig maling 

betong 287 Maling

P03 Storetveit skole 

Gulvsparkel 289 Betong

P04 Storetveit skole 

Gulvmaling 289 Maling

P06 Storetveit skole 

Overflatebeh. 

betonggulv 278 Maling

P07 Storetveit skole 

Overflatbeh. innv. 

betongvegg Maling

P08 Storetveit skole 

Overflatebeh utv 

teglstein Maling

As (Arsen) mg/kg 3,45 <3.00        ******* <3.00 <3.00 <3.00

Cd (Kadmium) mg/kg 0,37 1,26        ******* 0,22 0,21 0,21

Cr (Krom) mg/kg 622 34,7        ******* 15,3 81,9 81,9

Cu (Kopper) mg/kg 82,2 19,3        ******* 51,4 20,5 20,5

Hg (Kvikksølv) mg/kg <1.00 <1.00        ******* 1,37 <1.00 <1.00

Ni (Nikkel) mg/kg 12,1 12,3        ******* 11,2 16,3 16,3

Pb (Bly) mg/kg 3090 19,7        ******* 2450 544 544

Zn (Sink) mg/kg 2240 51,8        ******* 921 775 775

Dimetylftalat (DMP) mg/kg <1000                                           

Dietylftalat (DEP) mg/kg <1000                                           

Di-n-propylftalat (DPrP) mg/kg <1000                                           

Di-n-butylftalat (DBP) mg/kg <1000                                           

Di-isobutylftalat (DIBP) mg/kg <1000                                           

Di-pentylftalat (DPP) mg/kg <1000                                           

Di-n-oktylftalat (DNOP) mg/kg <1000                                           

Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) mg/kg <1000                                           

Butylbensylftalat (BBP) mg/kg <1000                                           

Di-sykloheksylftalat (DCHP) mg/kg <1000                                           

Di-isodekylftalat(DIDP) mg/kg <1000                                           

Di-isononylftalat(DINP) mg/kg 1600                                           

Aktinolittasbest -- n.d.                                           

Amosittasbest -- n.d.                                           

Antofylittasbest -- n.d.                                           

Krysotilasbest -- n.d.                                           

Krokidolittasbest -- n.d.                                           

Tremolittasbest -- n.d.                                           

Malingpakke-Metaller+PCB+Klorparaf.(CZ) Arbetsmoment        *******        ******* ******* ******* *******

PCB 28 mg/kg        <0.010 <0.010 <0.050 <0.010 <0.010 <0.050

PCB 52 mg/kg        0,016 <0.010 <0.050 <0.010 0,02 <0.050

PCB 101 mg/kg        0,082 <0.010 <0.050 0,034 0,123 <0.050

PCB 118 mg/kg        0,038 <0.010 <0.050 0,019 0,042 <0.050

PCB 138 mg/kg        0,435 0,012 <0.050 0,147 0,877 <0.050

PCB 153 mg/kg        0,688 0,018 0,068 0,241 1,22 <0.050

PCB 180 mg/kg        0,449 0,011 <0.050 0,272 1,02 <0.050

Sum PCB-7 mg/kg        1,71 0,041 0,068 0,713 3,3 n.d.

Kortkj.klorerte parafiner SCCPSCCP, C10-C13 mg/kg        <100        ******* <100 <100 *******

Mellomkj.klor. parafiner MCCP mg/kg        <100        ******* <400 <100 *******

Under grenseverdi forurenset materiale

Forurenset under grenseverdier/referanseverdi 

Faktaark M-14/2013  

Forurenset over grenseverdier/referanseverdi 

Faktaark M-14/2013  

Konservativ verdi, iht. øvrige prøver av 

overflatebehandlet. Antatt forurenset over 

grenseverdier/referanseverdi Faktaark M-14/2013  

Over grenseverdi farlig avfall


