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NOTAT 

Vår ref.: HOS Dato: 21. september 2021 

Deponering av betong fra eksisterende kaier K1, K2 og K3 

 

Introduksjon 

Bakgrunn 
Forsvarsbygg ønsker å oppgradere kaianleggene ved tre lokaliteter (K1, K2 og K3) i Stavanger 

kommune. Eksisterende kaier består av betong og ble bygget i 1978. På grunn av slitasje fra 

vær og vind ønskes kaiene revet og erstattet med nye. Miljøtekniske analyser har blitt utført for 

å vurdere om de kan gjenbrukes i andre byggeprosjekter eller om de må leveres godkjent 

mottak. 

Om betong 

I følge forurensningsloven § 32 skal betongavfall i utgangspunktet leveres godkjent deponi. 

Bestemmelsen åpner imidlertid for at betongen kan gjenvinnes i andre byggeprosjekter dersom 

det kan erstatte bruk av andre materialer. Betongmassene må være egnet til formålet og kan 

ikke være i strid med forurensningsloven § 7 som sier at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i 

verk noe som kan medføre fare for forurensning. For å vurdere forurensningspotensialet må det 

utføres miljøtekniske undersøkelser av betongen. 

 

Metodikk 
Feltarbeid ble utført 13. august 2020. Fra hver kai ble det med en hammer tatt ut representative 

stikkprøver. Prøvematerialet ble overført diffusjonstette rilsanposer og sendt til Eurofins for 

akkreditert analyse. Analyseresultatene ble sammenliknet med veiledende grenseverdier for 

bruk av betong gitt i Miljødirektoratets faktaark Disponering av betong- og teglavfall M-

14/2013. 
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Resultater og diskusjon 
Analyseresultater er vist i tabell 1. Dersom en miljøgiftkonsentrasjoner overskrider gjeldende 

grenseverdi er denne skravert med gul farge. Miljøgiftkonsentrasjoner som ikke overskrider 

grenseverdien er skravert med grønn farge. Miljøgiftkonsentrasjoner uten fastsatt grenseverdi 

er uten skravering. 

 

Som det fremkommer av tabell 1 har betongen fra K1 og K3 miljøgiftkonsentrasjoner som 

overskrider gjeldende grenseverdier. Ved K1 er det sink som overskrider grenseverdien, mens 

det ved K3 er PCB7, benzo(a)pyren, sum PAH16 og krom VI. Betongen ved K2 inneholder 

ikke miljøgifter som overskrider gjeldende grenseverdier. 

 

Deponeringsløsning 

Betongen ved K1 og K3 har forhøyede miljøgiftkonsentrasjoner og må leveres godkjent deponi. 

Før levering til deponi må det utføres en avfallskarakterisering av rivemassene. Dersom en til 

tross for de forhøyede miljøgiftkonsentrasjonene ønsker å gjenbruke betongen, kan det søkes 

om tillatelse hos Miljødirektoratet. 

 

Betongen fra K2 er rein og kan gjenbrukes eller leveres godkjent mottak.  
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Tabell 1. Analyseresultater og fargekoding av betongprøver fra lokalitet K1, K2 og K3. Konsentrasjoner som 

overskrider grenseverdien for gjenbruk av betong (jf. faktaark M-14/2013) er skravert med gult. Konsentrasjoner 

som ikke overskrider er skravert med grønt. Miljøgifter uten fastsatt grenseverdi er uten skravering. 

 
 

Prøvenavn Enhet K1 K2 K3

Arsen (As) mg/kg TS 2,3 1,9 2,8

Bly (Pb) mg/kg TS 10 13 11

Kadmium (Cd) mg/kg TS < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 0,020 0,034 0,19

Kobber (Cu) mg/kg TS 4,8 4,1 4,9

Sink (Zn) mg/kg TS 770 47 45

Krom (Cr) mg/kg TS 15 16 20

Nikkel (Ni) mg/kg TS 5,8 4,8 7,3

Alifater C5-C6 mg/kg TS < 7,0 < 7,0 < 7,0

Alifater >C6-C8 mg/kg TS < 7,0 < 7,0 < 7,0

Alifater >C8-C10 mg/kg TS < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 mg/kg TS < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 mg/kg TS < 5,0 25 < 5,0

Alifater >C12-C35 mg/kg TS nd 70 nd

Alifater >C16-C35 mg/kg TS < 10 45 < 10

Alifater C5-C35 mg/kg TS nd 70 nd

PCB 28 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020

PCB 52 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020

PCB 101 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 0,0025

PCB 118 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020

PCB 153 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 0,011

PCB 138 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 0,0092

PCB 180 mg/kg TS < 0,0020 < 0,0020 0,0092

Sum 7 PCB mg/kg TS nd nd 0,032

Naftalen mg/kg TS < 0,030 0,031 0,86

Acenaftylen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030

Acenaften mg/kg TS 0,031 0,12 3,5

Fluoren mg/kg TS < 0,030 0,076 2,2

Fenantren mg/kg TS 0,11 0,36 8,5

Antracen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 0,51

Fluoranten mg/kg TS 0,066 0,14 4,6

Pyren mg/kg TS 0,044 0,093 2,7

Benzo[a]antracen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 0,64

Krysen/Trifenylen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 0,42

Benzo[a]pyren mg/kg TS < 0,030 < 0,030 0,18

Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS < 0,030 < 0,030 0,051

Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 < 0,030

Benzo[ghi]perylen mg/kg TS < 0,030 < 0,030 0,035

Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 0,25 0,82 25

Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 0,90 2,2 5,8

Aromater >C16-C35 mg/kg TS < 0,50 < 0,50 1,3

Methylchrysener/benzo(a)anthracener mg/kg TS < 0,50 < 0,50 < 0,50

Methylpyrene/fluoranthense mg/kg TS < 0,50 < 0,50 1,0

Benzo(b,k)fluoranten mg/kg TS < 0,030 < 0,030 0,44

Sum karsinogene PAH mg/kg TS nd nd 1,7

Tørrstoff % 94,5 95,0 94,9

Krom (VI) mg/kg TS 7,3 6,8 9,3


